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                                                       第      课时 教案序号         
	授课章（单元）及内容
	红宝石与人工红宝石的结构特征——镜下观察法
	课时

安排
	1
	备课

时间
	

	教学目标
	1、通过教学过程，使学生了解天然红宝石、处理红宝石与合成红宝石的生长机制。 

2、使学生掌握天然红宝石、处理红宝石与合成红宝石的结构特征，能够熟练操作宝石显微镜，观察样品标本镜下特征。
3、通过教学过程，进一步增加学生对宝玉石鉴定的学习兴趣。

	教学重点
	使学生掌握天然红宝石、处理红宝石与合成红宝石的结构特征，能够熟练操作宝石显微镜，观察样品标本镜下特征。

	教学难点
	使学生掌握天然红宝石、处理红宝石与合成红宝石的结构特征，能够熟练操作宝石显微镜，观察样品标本镜下特征。

	教学资源
	教材/多媒体/宝石显微镜/标本

	教学结构安排

	教学

环节
	教学内容
	教师

活动
	学生

活动
	教学方

法、手段、

技术应用

	导入
	教师展示图片，学生观察并思考问题：同样都叫做“红宝石”，为什么价格差异甚多？
（因为市场上鱼龙混杂的“红宝石”并不一定是天然的红宝石，也可能加入了一些人工因素，天然红宝石再处理叫做“玻璃充填红宝石”，完全人工合成叫做“合成红宝石”。）
	展示
提问
	观察
思考
	展示法
提问法

	新授
	一、天然红宝石的结构特征
（一）红宝石：
呈红色——粉红或紫红的刚玉（Al2O3）矿物
（二）生长机制：
自然界中红宝石晶体遵循刚玉晶体生长规律，常见平直生长带、百叶窗式结构，因为生长环境不单一，经常包含金红石针状包裹体以及其他矿物包体。
教师：展示红宝石内部结构特征
学生：仔细观察图片
教师：示范操作显微镜，观察样品
学生：使用显微镜观察天然红宝石的结构特征，填写在项目任务书上。

二、玻璃充填红宝石的结构特征
（一）原理：
红宝石的充填是将充填材料（通常是玻璃质熔融体）注入或填充到红宝石的裂隙、孔洞和空隙中，以掩盖其裂隙缺陷，提高宝石的亮度、透明度和改善红宝石颜色的效果。
（二）特征：
1、玻璃质熔融体进入红宝石裂隙中会带入空气，内部可见气泡。
2、表面裂隙充填处光泽暗淡。
3、内部玻璃质充填处可见异样闪光。
教师：展示玻璃充填红宝石内部结构特征
学生：仔细观察图片
教师：示范操作显微镜，观察样品
学生：使用显微镜观察玻璃充填红宝石的结构特征，填写在项目任务书上。

三、合成红宝石的结构特征
（一）合成红宝石原理
在密封高温高压环境中，模仿天然红宝石的生长环境，定量投放Al2O3熔融体，使其受冷结晶成红色刚玉的过程。
（二）特征
1、与天然红宝石的平直生长带不同，合成红宝石可见弧形生长纹、微波纹状纹理。
2、可见助熔剂残余。
教师：展示玻璃充填红宝石内部结构特征
学生：仔细观察图片
教师：示范操作显微镜，观察样品
学生：使用显微镜观察玻璃充填红宝石的结构特征，填写在项目任务书上。

四、总结
五、完成项目任务书


	讲述
展示
说明
示范
	听讲
思考
操作
	讲述法
展示法
示范法

	总结
	天然红宝石中常见平直生长纹，百叶窗结构，天然针状包体及其它矿物包体；玻璃填充红宝石表面光泽异常，内部异样闪光，可见气泡分布；合成红宝石内部可见弧形生长纹，微波状纹理，助熔剂残余。

	作业
	完成项目任务书

	板书

设计
	一、天然红宝石的结构特征
（一）红宝石
（二）生长机制
二、玻璃充填红宝石的结构特征
（一）原理
（二）特征
三、合成红宝石的结构特征
（一）合成红宝石原理
（二）特征
四、总结

	教学

后记
	


